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     Молибдат Rb2KMoO3F3 является типичным 
представителем кристаллического семейства 
типа A2BMO3F3 (A, B = Na, K, Rb, Cs, Tl, NH4, 
Ag; M = Mo, W) [1-3]. Известно, что для 
соединений A2BMO3F3 (A, B = Na, K, Rb, Cs, Tl, 
NH4, Ag) характерно наличие обратимых 
фазовых переходов при понижении 
температуры, вызванных частичным 
упорядочением O/F атомов в узлах анионной 
подрешетки. В настоящей работе путем 
химического синтеза из расплава нами была 
получена полиморфная модификация G0 для 
соединения Rb2KMoO3F3. 
 

 
Рис. 1 Образование of Rb2KMoO3F3 после 
затвердения 
 

Микроморфология (Рис. 1) и химическое 
состояние полученного соединения 
исследованы нами с помощью сканирующей 
электронной микроскопии (СЭМ) и 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 
(РФС). С помощью метода Ритвельда было  
установлено,  что   полиморфная   модификация  

G0-Rb2KMoO3F3 (Рис. 2) при температуре 25°C 
кристаллизуется в пространственной группе 
Fm-3m с параметром решетки a = 8.92446(8) Å. 

 
Рис. 2 Кристаллическая структура G0-
Rb2KMoO3F3 при температуре T = 298 K 
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